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| RECHERCHES
SUR LA NATURE ET LES PROPRIETES

. pu F1eL DpDE VerRRz,

PAR MR, POTT.

Traduit dm Latin,

L

E fujet, fur lequel vont rouler nos recherches, por-
te communément le nom de Fiel de Ferre. 1l
ne lui vient point du fiel, ou de la bile des ani-
maux, que les Phyficiens prenoient autrefois, pour

un pur excrément, comme fi ce fiel éroit ausfi un excrément que le
feu fepardt du mélange, d’ou fe forme le verre, & qu'il eut quelque
forte d’amertume. Cette dénomination vient plutot d’une erreur
dans la traduction du nom que certe matiere porte en Allemand.

On I'y appelle ordinairement G/afs Galle ; & comme le fens propre
du mot de Galle eft fie/, on arendu Pexpresfion entiere par Fiel de
verre. Mais il me paroit beaucoup plus vraifemblable qu’il faut rap-
eller ici l'ancienne fignification du mot de Galle, par ou I’on enten-
doit une bulle d’ecume, & qui fe conlerve encore dans le mot 4 fer
Galle, ecume d’eau, qui i caufe de la legereté de Pair qui y eft renfer-
mé, occupe la furface de Peau.  Cleft de la méme maniere que le
fiel de verre eft toujours pouflé par la force du feu i la furface de Ia

matiere
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matiere du verre.  On lui a encore donné par la méme raifon 1€
nom de graiffe, ou fuin de verre, axumgia vitri, quoiqu’il n'y ait
rien du tout de gras. Enfin quelques uns 'ont appellé abufivement
Jel de verve ; & Crollius avec quelques autres fe font fervi du nom
d> Anarron.

II. Cette matiere n’eft autre chofe qu’un mélange de terre &
de fel, qui coule comme une écume fur la furface du verre en fufion,
& qui pendant ce flux en eft feparée par abftraction. En effet, quand
on a préparé le mélange des matieres, dont on a coutume de fe fervir
pour faire le verre, & quon appelle Frizre , & que ce mélange a eu
pendant quelque tems un {lux liquide, on le remué avec un fer pro-
pre 3 cet ufage , pour éprouver fi la fufion liquide du mélange eft
parfaite & univerfelle ; & aprés s’en étre afluré, on enleve avec une
cueillere de fer ’ecume de fel ardente, qui eft au deflus, & qui n’en-
tre pas dans le mélange du verre, on la jerte dans I'cau, & parla
coagulation on en fait des pains blancs, ou cendrés.  Entre ces pains,
ceux qui viennent de la préparation du verre cryftallin, furpaffenc de
beaucoup les autres en blancheur, & ce font eux qui conftituent le
Fiel de verre proprement ainfi dit, "Toutes les efpeces de verre four-
niflfent 2 la verité une femblable matiere, tant le verre verd commun,
ou le verre blanc & de craye, que celui de cryftal.  Mais le verre
commun en fournit moins a caufe de la petite quantité de fels qu’il
renferme, au lieu que les verres de craye & de criftal, qui contien-
nent beaucoup plus de fels, donnent bien davantage de ce fiel ; d’ou
Pen peut tirer cette régle certaine, que plus on fait entrer de corps
falins dans la compofition de la fricte du verre, plus elle rend de
fiel de verre, & réciproquement. Celui qui fe vend ordinairement,
vient presque toujours du verre de craye & de foude. Il y en a qui
prétendent qu’on peut fe promettre quelque chofe de particulier du
fiel de verre qu’on fépare du verre de rubis; mais je crois que cette
prétenfion eft tout i fait dénuée de fondement.

IIL. Voici les efpeces ordinaires du Fiel de verre. D’abord il
y a le ndtre, ou celui qu'on tire de nos verreries, il y a celui d'Italie,
& il y a celui qu’on nomme vulgairement de Hollande, mais qui, a
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Earler plus exactement, eft d’Efpagne. Ces efpeces ont une reflem-
lance générale, mais on y remarque ausfi certaines differences dans
quelques circonftances particulieres.  Ces differences viennent du
plus ou du moins de pureté des fels, qui ont été employés, tant fels
alcalis, ou cendres clavelées, que cendres des végetaux, Nitre, Tar-
tre, Soude &c. Elles viennent encore des proportions plus ou
moins grandes de ces fels, de Pefpace de tems plus ou moins long, au
bout duquel on tire ce fiel du creufet de la verrerie, & par confe-
quent du plus, ou du moins, de tems qu’il eft demeuré au feu. Toutes
ces caufes font que les mafies de fiel de verre different, tant a egard
des parties falines qu’a ’egard des parties terreftres.

IV. Quelques uns préparent eux-mémes le fiel de verre, en
mettant en fufion au creufet du fel commun mélé avec parties egales, *
ou avec deux parties de verre, ou avec des cailloux, & en {éparant les
fcoties fuperieures, ou le fel, de la mafle inferieure réduite en verre.
Mais ce produit ne s’accorde pas parfaitement avec notre fizl ordi- .
naire de verre, parce qu’il contient encore beaucoup de fel commun,
changé fimplement en fel fondu. Il y a ausfi un fiel de verre que les
Orfevres font ordinairement de fel commun, de fel alcali, & de litar-

e, & qwils employent dans la conferrumination, pour fuppléer au
%orax qui eft plus cher; mais 1l n°a pas a non plus une couvenance
entiere avec le notre, quoique dans certaines circonftances il puifie

roduire les mémes effets. :

V. Ilyad¢ja bien des ficcles que lesPhyficiens, les Chymiftes,
& les Medecins ont fait connoicre dans leurs Ecoles notre Fiel de ver-
re, & qils 'ont employé a diverfes opérations Chymiques. Les
Ouvriers eux méme s'en’ font fervi, & on en a tiré quelques ufiges
dans Ja Medecine. Cependant je n’ai trouvé perfonne encore, qui
fe foit propofé d’enfaire avec exactitude un examen Phyfico- Chymi--
que; & ceft ce qui me détermine i Pentreprendre.

V1. Ceux qui, d’aprés les Auteurs qui ont écrit en Phyfique &
en Chymie, ont taché jusqu’a prefent de décrire la nature & les pro-
prietés du Fiel de verre, fe font partagés en deux Sectes; les uns le
rangeant parmi les efpeces de fel commun, & les autres-parmi les fels

: alcalis
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-alcalis fixes.  Entre les premiers M. Konig, dans fon Regn. Miner.
le définic; Une ecume falée du verre, quife forme dune quantisé de [el
& de parsicules rervefires, € ot le el sunit [ etroitement avec la terre
en vitrification quil eff trés dificile de les féparer. Avant lui, Zacke-
wius avoit déjd dit 4 peu prés [a méme chofe dans fon Hippocr. Chyme.
ou il en fournic cette defcription.  Ceff, dit-il, un fel falé gue les
Dergers dounent & licber @ leur bérail en guife de fel commun, qui fe
fond d Lair, & alors la poudre des caillonx entremélee [e fepare, cetze
ligueur [ coagule enfuite en [el commun, comme le prouvent fa granula-
tion & [a diftillation. Et ailleurs 1l ajoute; Le fel de verrve tive [a fa-
fuve de Cacidité du caillou; car il ne précipire pas entievement le Mer-
cure. Ceeft ausfi pourquoi Merrer rapporte qu’on s’en fert en Fran-
ce pour faler les viandes. Voila fans doute le fondement fur lequel
Morz a dit avec tant de confiance; * Le fiel de verve approche de la
Naturve du fel fosfile, & on en tive par la diftillation un efprie acide,
comme Pefprit de fel. 1.a principale raifon f{ur laquelle tous ces Au-
teurs s'appuyent, c’eft qu'en Iralic & enEfpagne on employe la foude
dans Ja compofition du verre; or cette {foude n’eft pas un pur fel
alcali, mais elle renferme beaucoup de fel commun, parce que la
plante Aali croit {ur le bord de la mer & des lacs falés, o elle attire
le fel commun, s’en imbibe, & en conferve beaucoup, fans aucun
changement. Ausfi pcut-on y découvrir au fimple golit une faveur
falée , & ceft en quoi confifte fa difference d’avec I"alcalj commun,
ausfi bien qu’en ce qu’il 8’y trouve ausfi quelques parties de fel mer-
veilleux. Ajoutez que le nitre qu’on employe pour faire certains
verres, n'eft pas pour l'ordinaire aflez dépuré , mais qu'il porte de
méme avec {oi quelques parties de fel commun. Cependant, & mal-
gré tout ce qui vient detre rapport¢, les Experiences fuivantes fe-
ront voir de la maniere la plus claire, quil refte fi peu de fel commun
dans le fiel de verre, qu’on ne peut fe fonder fur aucune raifon pour
le ranger dans la Claffe du fel commun.  Les Experiences dont on
voudrait sautorifer pour cet effer, font en partie faufles, ou fuper-
ficiellement examinecs, cn partie mal appliquées,

C- | VI M.
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V1. Mr. Merret eftime* que le fiel deverre eft une efpece de fel

Neri Vir. p.glcali, qui fe charge dans la vitrification d’une quantité infuffifante de

m. 239.

Terre vitrifiable, & qui par conféquent demeure incomplet. On
ne fauroit nier quil n’y ait la dedans quelque apparence de proba-
bilité, puisqu’il eft conftant qu’on ne fauroit faire aucun verre com-
mun, fans y mettre du fel alcali, dont il feroit posfible que les
parties fuperflués fe feparaffent de cette maniere.  De plus, & M.
Merrer ne manque pas non plus d’infifter fur cescirconftances, le fiel de
verre fe fond 2 P'air, & il produit fur le fyrop de violettes le méme
effet que les autres fels alcalis, c’eft de changer fa couleur bleué en
verte. Avec tout cela cette opinion ne fauroit etre adoptée ; puis-
que P’alcali méme fuperflu s’unit etroitement avec la terre vitrifiable,
comme on en trouve la preuve dans la mafle qui fe prépare pour fai-
re la liqueur des cailloux. 1l y a ausft plufieurs produits falins mani-
feftement acides, qui donnent la couleur verte au fyrop de violettes,
VIIL Je me fuis donc mis a examiner par moi-méme le fujet

en queftion, & cet examen m’a fourni les phénomenes fuivans. Le
Fiel de verre conferve affez de confiftance a I'air, & ne fe fond pas
aifement par défaillance, 3 moins quon ne Fait laiflé affez longtems
expofé dans une cave froide & humide; auquel cas plufieurs fels
moyens commencent 2 fe fondre en quelque forte: ce qui fe re-
marque ausfi dans le fel commun, expofé pendant longtems de la mé-
me maniere. Le fiel de verre, comme tous les autres fels, fe fond
affez promtement dans P’eau, & aprés la filtration, il donne une folution
d’une parfaite transparence, dépofant dans le filtre une terre blan-
chatre, tantot plus, tantot moins abondamment; car il y a telle efpece
ui ne m’a donné que fort peu de cette terre, tandis qu’une autre en
a rendu plus de quatre onces par livre. Cette terre avec huile de
vitriol ne regoit quune trés legere ébullition ; ce qui prouve quelle
renferme fort peu de terre alcaline » & qu’elle confifte principalement
en terre vitrifiable.  Dans le feu notre fel fe foutient, ce qui le
met au rang des fels fixes; & lorsqu’on en répand immédiatement
fur des charbons ardens, il fe fait une fort petite crépitation, & trés
differente de la crépitation ordinaire au fel commun, Mais au feu
dans
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dans le creufed), il a un flux affez promt & coulant, il rougit un peu,
& en méme tems, il eft propre i accelerer la liquefaction des corps
qui fe fondent difficilement ; ce qui fait que les Orfevres Pemployent
avec fuccés pour fondre la limaille d’argent. ' :
VIII. Notre fel dépuré n’a point d’effervefcence avec les men-
ftrués acides, comme lefprit de nitre, Pefprit de fel commun, & le
vinaigre diftillé, ce qui empéche qu’on puifle le mettre au nombre
des fels alcalis. Cependant quelques efpeces de ce fel avec I'huile
de vitriol font-voir une efpece d’ebullition, qui provient non du fel
alcali, mais plutot du fe] commun, dont une petite quantité demeu-
re contenué dans certaines efpeces de fiel de verre, & principale-
ment dans celles d’Efpagne, qui tirent leur origine de la foude, &
dans celles qui viennent des Verreries, ou I’on ajoute beaucoup de
fel commun a la compofition de la fritte. Car les autres efpeces, ou
ce fel n’¢ntre pas, n’aquierent pour I'ordinaire aucune effervescence
avec Ihuile de vitriol ; au lieu qwil eft connu que leffervescence ar-
rive aflez promtement, lorsque P’huile de vitriol eft jointe au fel
commun. Le changement de couleur qu’eprouve le fyrop de vio-
lettes ne mene pas non plus a la conféquence qu’on veut en tirer ;
puisque la folution de fel commun fondu, la folution de fel armo-
niac fixe, & plufieurs mélanges falins qui renferment de Ia terre al-
caline, produifent le méme phénomene, qui ne prouve pas toujours
la préfence du fel alcali. Drailleurs le fiel de verre ne trouble point
la folution d’Alun, ce que font pourtant tous les vrais fels alcalis; il
ne preécipite point non plus la liqueur de fel armoniac fixe, d’oil Pon
eft pleinement en droit de conclurre Pabfence de P’acide vitriolique.
IX. La folution de notre fel etant filtrée, evaporée, & cryftal-

lifée 3 diverfes reprifes, donne des cryftaux qui reflemblent aflés, en
partie au tartre vitriolé, en partie au fel des eaux minerales. Si
cette cryflallifation fe fait lentement, & d’une maniere reiterée, les
premiers cryftaux qui fe forment font oblongs, & les derniers prin-
cipalement ont pour 'ordinaire une forte d’ébullition avec huile de
vitriol, & exhalent une fumée de fel acide, qui eft un indice qu'ils
renferment quelque quantité de {élc commun ; ce qui ne fe manifefte
3 en
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en aucune maniere dans les premiers. Il arrive par confequent, que
fi l'on fépare par abftraction quatre parties d’acide nitreux d’une par-
tie de fiel de verre, Pefprit qui tranfpire fournit une eau régale pro-
pre 2 la folution de or. La proportion de ce fel commun dans le
Fiel de verre neft pas toujours égale; cependant il n’arrive presque
jamais qu’elle aille au de 1a du quart, & pour Pordinaire il y en a
beaucoup moins, puisquil ne faut que trés peu d’acide de fel pour
convertir en eau régale une grande quantite d’acide nitreux. Si
Pon pouvoit fonder un jugement afluré fur Fapparence exterieure
de notre fel, lorsqu’il eft dépure, on affirmeroit qu’il contient en trés
grande partie du tartre vitriol2: mais quand on compare Pextreme
réfiftance que cerartre vitriol¢ apporte a la fufion, avec la grande fu-
fibiljté de notre fel, cela mene a d’autres idées. Et s’il y a quelque
partie de tartre vitriolé daus le fiel de verre, comme il y ena furtout
dans celui de nos contrées, qui provient de cendres communes peu
nettes & clavelées, qui ont éte longtems expofeées a I'air, cela fe con-
noit d’abord par l2 maniere dont il crépite & s’ecarte, lorsqu’on le
jette {ur des charbons ardens, ou quon en prefle la flamme avec un
chalumeau: car ce phénomene ne {e montre point dans le fgl ad-
mirable pur, qui entraine pourtant avec foi en fufion le tartre vi-
triolé; ce qui arrive ausfi au tartre vitriolé, qui éprouve une fufion
fort liquide par 'addition du fel commun, ou du fel alcali, ou de
I’Alun calcine, ou du vitriol faoulé de fon acide. 1l faut donc fup-
pofer plutot que notre fel par rapport a la plus grande & principale
partie , saccorde avec celui qui porte le nom de fe! admirable de
Glauber. Sil ne {e forme pasen cryftaux ausfi grands que ceux de ce
fel admirable, cela ne fait pas une ditficulte, car fa dilpofition a pren-
dre cette figure eft detruite par le feu véhément de la vitrification,
qui lui faic violer ]a régle de Pimmutabilité de la figure, commune aux
fels. Cela fe confirme par le fel admirable lui-méme, lorsqu’il eft
pur; fi on lexpofe pendant quelque tems i un feu véhément, &
qu’enfuite on procede a la {folution 85 ala gryf’ca!lifation, il ne rend
que de fort petits cryftaux. Il eft néanmoins posfible que certaines
efpeces de ficl de verre, furtout d’Efpagne, montrent ausfi quequyq-

- ois
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fois une portion de’ fel merveilleux dans de grands cryftaux ; car je
vois qu’il eft arrivé quelque chofe de pareil a Boyle, quoigu'il n’aic
ofe determiner Pefpece, ni asfigner le veritable nom, lorsqu’il rap~
porte, * qw’ayant expofé d la cryftallifarion du fiel de verre diffous dans * Dans fon
Leau, il s’en forma divers cryftaux en fornie de nitre, tout d faie tvanss Traiué, de
pavens, & a [a fiz du fel commun cubique; 3 quoi il ajoutc, que ces ”",’dc"féi’l,’m
cryftanx d la chaleny [¢ changent en chaux, mais guwils reprennent dans ’;,f’;}: i
Pean leur fovme cvyftalline. Ce Phyficien ne pouvoit réfoudre ce phé-
nomene dans le tems ot il vivoit, mais il eit affez connu aujourdhuy
que le fel admirable montre les qualités done-il s’agit.  De 1a vient
que la folution du fiel de verre précipite la folution du Mercure par
Peau forte, en lui donnant une couleur jaune, de la méme maniere
que la folution de fel admirable, lorsque Pacide du Vitriol eft ad-
herent au Mercure. Il eft vrai que la couleur du Mercure précipité
avec le fc] admirable eft un peu plus jrune, qu’avec le fiel de verre;
mais je crois qu'il faut en chercher la raifon dans la Terre alcaline
que ce fiel contient.  De méme la cendre parfaitement eduilcorée,
faoulée enfuite de l'acide du vitriol, & enfin cryftallifce, forme une.
efpece de fel amer fufible, qui a beaucoup de conformité avec le nd-

tre dans certaines circonftances, - .

X. La principale partic du Fiel de verre conftitué donc une-
efpecc de Sel admirable, & il ne faut pasicialler chercher bien loin
les ingrediens de ce {el, puisque 'on découvre d’abotd le fel commun
dans la foude, & une efpece de terre alcalino -virrescible dans les cen-.
dres. Sculement on pourroit former quelque doure fur I’exiftence de
Pacide virriolique; mais comine avec le tems les fels alcalis s’imbi-
bent d’un femblable acide, qu’ils tirent de I'air, & qu'il eft probable
g1e le feuardent de la verrerie détruit les qualités fpecifiques des
acides, ce qui fait que le refte retourne 3 fon état primitif, il ne fau-
dra pas non pluspller loin pour trouver I'acide en queftion. Ajou-
tez que fouvent dans les terres vitrifiables, comme dans le fable, les
cailloux, les briques &c. on conjeéture qu’il y a de I'acide vitriolique
renfermé qui fe répand de 13 dans la matfe.  Tackenius a méme ofé

determiner qu'il y a de P'acide dans les cailloux, ce qui s’accorde af~
' S fez
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fez dvec les principes de Beccher, & fa Terre primitive, fans compter
une experience qui femble encore fuvorifer cette opinion; c’eftqua-
prés avoir cuit dans un fourneau de potier de I'alcali, des cailloux &
du fel commun, & en avoir fait la folution dans beaucoup d’eau, il
s’en formeen partie une efpece de fel admirable. Cleft ce qu’il fau-
dra examiner plus foigneufement.

XI. Quand on procure la cryftallifation du Fiel de verre d’E-
fpagne, en le faifant evaporer lentement & a diverfes reprifes fucoes-
fives, la derniere matiere quirefte, & qui ne peut plus éure réduite
en cryftaux, fournit un peu de fel alcali avec une petite quantité de
terre alcaline, diffoute dans Pefpric acide dufel; car cette matiere
entre en effervefcence avec I'eau forte & précipite la rerre; elle ac-
quiert une effervefcence encore plus forte avec Phuilé de vitriol, elle
jette la terre alcaline, & exhale en méme tems un efprit de fel, qui
frappe bientot 'odorat. Que fi 'on fait evaporer Ia folution de;Fiel
de verre dans un vafe de plomb, & quion P’expofe a la cryftallifarion,
il en nait alors des cryftaux affez perirs; mais fi Pevaporation & la
cryftallifation fe font dans un vafe d’etain, les cryftaux font beaucoup
plus grands & oblongs. Les uns & les autres cependant, expo-
fés 3 un air tiede, s’en vont en pousfiere blanchitre, comme celaar-
rive ordinairement au fel admirable, On peut inferer de li que les
vafes qu’on employe, caufent des changemens & des altérations i la
cryftallifation, ce qu’il faut attribuer au plus grand, ou moindre degré
de froid, qui peut étre pris plus aifément par un vafe que par un
augre. Il en eft de méme de toutes les autres Experiences Chymiques
fur ce fujer; on y appergoit aifément I'harmonie de notre fel avec le
fel admirable; car avec la pousfiere de charbon, il conftitué un foye
de fouffre, & forme un fouffre parfait; avec un egal poids d’Antimoi-
ne crud, il fe fond en foye d’Antimoine, fans laiffer aucune trace de
régule; mais etant fondu avec une femblable portion de régule d’An-
timoine, il en détruit une partie, ou la convertit en {cories, & le re-
fte du régule demeure fans aucun changement, fice n’eft que fes rayes
font un peu moindres. LeFiel de verre employé avec I'Alun, & mis

enfemble 3 la calcination, ou 2 la fufion, fournit un fel admirable b;:)lus
abon-
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abondant, & en affez grands cryftaux, parce que I'on faoule abone
damment le fel commun fuperflu par I'acide de vitriol dans PAlun.
Le fiel de vérre, fondu avec de la foude dépurée, diffous, & conve-
nablement évapore, forme d'ailez grands cryftaux. Ce méme fiel,
fondu avec deux parties de foude, & longtems expofé au feu, four-
nit une grande quantité de verre fufible fouffré; parce que I'acide de
notre fel admirable avec la terre de charbon de foude, rend da-
bord un fouffre; & la terre vitrifiable de cet acide fouffré, en conti-
tinuant [e feu, forme un verre fouffré noir. Pour faire certe Expe-
rience il faut ediployer de la foude crué: car le fiel de verre avec la
foude non dépurée fournit, au moyen de la fufion & de la folution
un foye de fouffre; au lieu que I'acide vitriolique de notre Sel, uni
a la terre de charbon de foude, forme un fouffre, que le fel alcali de
{oude diffout & arréte.

XII. Les rapports de notre fel avec les terres plus fimples con-
viennent aux rapports du fel admirable avec les mémes terres,
‘Coeft ainfi que la craye, ou le marbre, avec deux parties de fel ad-
mirable, confluent en une mafle, qui a 1a forme d’un verre jaune ri-
rant furle verd. La m&me craye avec autane de fiel de verre refufe
«de fe fondre; mais avec deux parties de fiel de verre, elle forme de
]a meme maniere une maffe comme de verre & verddtre; cependant elle
.ecame beaucoup .au commencement, & fi le creufet eft trop rempli,
celle en paffe aifément les bords: il elt méme arrivé quelquefois, lors-
.qu'on a.donné un feu trop véhément, que toute la maffe a tran{pire
A travers le creufer; mais quand on fe ferc d’unr feu plus moderé, il fe
forme une maffe confiftente, blanche & faline. De I'albatre, avec
une égale quantité, ou avec deux portions de fel admirable, forme un
corps comme de verre, d’un jaune verdatre; neanmeins, en l’expo-
fant 3 un feu plus long & plus fort, toute {a matiere pénétre le creu-
fer. Le méme albatre avec autant de fiel de werre demeure en quel-
que maniere poreux, i caufe des impuretés, qui fe trouvent commu-
nément mélées au fiel de verre; par la méme raifon avec deux parties
de fiel de verre, il en a refulté une fois une mafle d’une couleur un
peu brune, & une autrefois une mafle moins ferrée & blanchitre: ce-

Memoires de P Academic Tom, 17, D pendant
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cependant i un feu plus violent, elle paffe tout de méme i travers Te
creufet. L’argille blanche mélée avec une, deux, trois ou quatre
parties de fel admirable, & mife¢ au feu, fe réumt en une mafie fans
tranfparence d’un blanc cendré; la méine chofe arrive, emrremuant
de largille blanche avec autant, ou avec deux parties, de fiel de verre.
Les cailloux remués au feu, avec une, deux, trois, ou quatre parties
de fel admirable, fe reiiniffent en une matie blanche, quia Fair d’e-
cume, tant fz texture eft rare.  Les mémes cailloux, avec unc ou
deux parties de fiel de verre, fe retiniffent en une mafle femblable
blanchitre. Deux parties de fiel de verre avec une partie de Quarrz,
fe raflemblent auffi, mais fuperficielement, & fans qu’H y ait une par-
faite union, ou combinaifon. De méme aufli deux parties de ficl de
verre avec une partie de Spatbusin fluxile, forment une femblable maf-
fe, mais jaunitre & en partie rouge. Enfin le fiel de verre avee un
poids égal de verre pulverifé ; aprées quon I'a fait fondre pendant
longtems, - laiflc un verre imbu d’une couleur blanche, & d’une ft
grande dureté qu’il rend des etincelles, en le frappant centre lacier;
mais cette grande véhémence du feu détruit la plus grande partie du
fiel de verre.
XHI. Ul refte encore quelque chofe a ajouter fur Pufage du fu-
jet que nous venons d’examiner. Ayant fait veir ci-deffus, que lors-
ue notre fiel de verre eft dépuré, on trouve que la principale partie
confifte en fel admirable; cela euvre un moyen d’acquerir & meit-
leur prix ce fel qui eft cher, & d’employer a fa place dans les Expe-
riences de Chymie, & les ufages de Medecine, celui que le fiel de
verre fournit. Jusqu’i prefent le plus grand partiiqu’en tiroit de ce
fiel, confiftoit & s’en fervir, comme le font les Orfevres, pour fon-
dre la limaille d’or & d'argent, & pour fuppléer au Borax dans L fer-
rumination. Ceux qut travaillent aux Mines, 'employent aufli dans
Ia fonte des minieres, furtout de celles qui réfiftent a la fufion; il y
{ert 4 donner-de Ja fluidité aux parties roides & terreftres, & i les {2-
parer des parties metalliques; en forte que celles-ci puiflent confluér
& s'unir..Mais ce fiel a de la peine 2 futfire feul partout, parce que
le régule retient aifément quelque chofe de falin, furtout 'l y a un
- . : ) meélan-
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m&lange de fouffre dans la miniere; car alors notre fel admirable le
réfout en foye de fouffre, lequel foye s'empare de nouveau d’une
quantité affez confiderable de méral, le diffout, & le convertit en {co-
ries: effet que nous avons déja remarqué ci-deflus dans I’Experience
avec FAntimoine. On employe avec plus de fuccés le fiel de verre
pour diverfes ritrifications, parce qu’il ne caufe point de réductien
aux copps métalliques calcinés, a caufe de Pabfence du pblsgiston,
mais qu’au contraire .en les attenuant, il les difpafe a la vitrification.
1l augmente par conféquent la fufibilité du verre de Saturne, tant fim-
ple que compof¢; & en les couvrant, il empéche qu’ils ng s’evapo-
rent fi aifément, ou fait-que Pair exterieur durcit plus promtement
la croute de la furface. La raifon en eft que cette matiere ne fe méle,
ni au verre, niau metal, mais qu'elle fe tient toujours au deflus.
Voeila pourquoi encere les Potiers 'employent pour le verniflfement
des vafes de terre. Le fiel de verre eft aufli de quelque ufage pour
sugmenter 1a malleabiité des metaux, qui i caufe du mélange des ma-
tieres etrangeres, refufent d’obé€ir au marteau, & ilagic fur eux ens’im-
bibant, pendant le flux coulant de lafufion, dans les parties terreftresies
plus legeres, qulil enleve. Merree donne la {olutien du fiel de ver-
re, comme une Recette, pour empécher dans les Jardins les infedes
de toucher aux herbes & aux fleurs, qu’il faut en arrofer, & vii fon
amertume la chofe ne manque pas de vraifemblance, :

Enfin, dans la Medecine, notre fel, furtout lorsqu'il eft dépu-
¥é, peut etre employé fort heureufement & en toute fureté, comma
laxawif, aperitif & fervant 3 la digeftion; il convient aufli pendanc la
cure des Eaux minerales, aufli bien quen cent autres -occafions;
& cela dans la méme proportion, & avec les mémes effets, que 'on
a eprouvé jusqu’ici de la part du Sel admirable, ou de celui d’Angle-
terre. ‘Cependant je ne confeillerois pas le fiel de verre, qui réfulte
des compofitions de cryftal artificiel, ou PArfenic entre,
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